
BIOPOLYANE +®

Con el plástico BIOPOLYANE+®, sus cultivos se 
beneficiarán de las ventajas siguientes:

AGRIPOLYANE, Z.I. Clos Marquet, BP 188, 42408 St Chamond Cedex, France
Tel : +33 4 77 31 10 00 – Fax : +33 4 77 31 10 75 – www.agripolyane.com

P O L YA N E PO LYAN E

polyane polyane®

COLOR

COMPOSICIÓN

DIMENSIONES

DURACIÓN PREVISIONAL DEL EFECTO DE 
ACOLCHADO EN FRANCIA METROPOLITANA**

EJEMPLOS DE CULTIVOS

Negro*

Materia 100% biodegradable con PLA

Espesor: 12-15-17µm*
Anchura: de 1m a 2.2m*

De 2 a 6 meses (para el 15µm)

Cortos cultivos hortícolas: ensaladas, espárragos, 
tomates, berenjenas, calabacines, pimientos, pepinillos…

Las materias utilizadas en el plástico BIOPOLYANE® cumplen las certificaciones siguientes :

Producto utilizable para la agricultura biólogica en aplicación del RCE n°834/2007

NFU
52001

VENTAJAS MECÁNICAS  
 Excelente resistencia durante la instalación,
 Buena resistencia al viento: gracias a su densidad elevada, el plástico 

BIOPOLYANE+ fija bien en el suelo.

VENTAJAS AGRONÓMICAS
 Disminución del uso de productos fitosanitarios,
 Preservación de la estructura del suelo,
 Mejora de la precocidad, de la calidad de los cultivos, y de los rendimientos,
 Optimización de los aportes de agua.

VENTAJAS ECONÓMICAS 
 Ningún gastos de recaudación,
 Economía de mano de obra,
 Ahorro de tiempo ya que no hay deposito del plástico,
 Economía de agua.

* para otros dimensiones, gracias por contactarnos.
** Sin garantía, para más información, gracias por contactarnos.
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Los consejos de uso son disponibles bajo solicitud a AGRIPOLYANE y presentes en cada bobina. Para 
otras aplicaciones, o aplicaciones en condiciones particulares, gracias por contactarnos.

EL ORIGEN DEL PLA

La biodegradabilidad es un proceso natural de descomposición de la materia gracias a :
	  Temperatura,
	  Humedad,
	  Oxígeno en el aire,
	  Micro-organismos en el suelo.

El proceso se hace en dos etapas : 
	  Fragmentación: el plástico degrada en partículas cada vez más pequeñas. El plástico pues 
	 pierde sus propiedades mecánicas.
	  Biodegradación: las partículas son en primer lugar bio-asimiladas por los micro-organismos, 
	 después transformadas en biomasa, CO2, H2O. 
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